Auswertetabelle zum Versuch: Schwimmprobe (Kunststoffidentifizierung)
	Kunststoff
(Verwendung)
	Schwimmt in

	 
	Wasser
	gesättigter Kochsalzlösung
	gesättigter Magnesiumchlorid-
lösung

	PE
Polyethen
Einkaufsbeutel,
Haushaltsfolie,
Schläuche,
Reinigerflaschen
	
	
	

	PP
Polypropen
Joghurtbecher,
Einwegbecher,
Batteriekästen,
Schuhabsätzen
	
	
	

	PS
Polystyrol
Joghurtbecher,
Einwegbecher,
Kugelschreiber,
Styropor ®
	
	
	

	PA
Polyamid
Dübel,
Angelschnur,
Brillengestelle,
"Nylon"
	
	
	

	PVC
Polyvinylchlorid
Bodenbeläge,
Duschvorhänge,
Abflußrohre,
Kabelummantelungen
	
	
	

	PC
Polycarbonat
heißwasserbe-
ständige Becher,
bruchfeste Verglasung,
Lampenabdeckungen
	
	
	

	PMMA
Polymethylmethacrylat
Autorücklichter,
Lineale,
bruchfeste Verglasung,
Plexiglas"
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